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Чисельним експериментом обгрунтована достовірність рекомендацій 

І.І. Улицького за наближеним визначенням  короткочасної і тривалої 

жорсткості залізобетонних елементів, що згинаються. Розрахункові 

формули рекомендується для визначення жорсткості елементів, що 

згинаються, посилених нарощуванням. 

Численным экспериментом обоснована достоверность рекомендаций 

И.И. Улицкого по приближенному определению  кратковременной и 

длительной жесткости изгибаемых железобетонных элементов. 

Расчетные формулы рекомендуется для определения жесткости 

изгибаемых элементов, усиленных наращиванием. 

Numerical experiments proved the accuracy of recommendations II Ulitsky 

on the approximate definition of short-term and long-term flexural stiffness of 

reinforced concrete elements. Calculation formulas recommended to 

determine the stiffness of flexural members reinforced capacity. 
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Состояние вопроса и задачи исследования. 
Определение жесткости изгибаемых элементов, усиленных наращиванием. 

Увеличение несущей способности балок. 
 


